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Probe-Nr.:

55276679001

Probenbezeichnung:

Polyester Faser 1a, HCS Typ

.OT: 35030103

Probenart: Polyester
Parameter Einheit Ergebnis Limit Priifverfahren
Migration bestimmter Elemente EN 71-3
Migration von Nickel (Ni) mg/kg 2 930
Migration von Aluminium (Al) mag/kg <1 28130
Migration von Mangan (Mn) mg/kg <1 15000
Migration von Zinn (Sn) mg/kg <1 180000
Migration von Zinnorganika mg/kg <4 12
Migration von Strontium (Sr) mg/kg <1 56000
Migration von Zink (Zn) mg/kg <1 46000
Migration von Cobalt (Co) mg/kg 0,2 130
Migration von Kupfer (Cu) mg/kg <1 7700
Migration von Bor (B) mg/kg <1 15000
DIN EN 71-3: 2021-06 @
Migration von Arsen (As) mg/kg 0,2 47
Migration von Barium (Ba) mg/kg <1 18750
Migration von Cadmium (Cd) mag/kg <0,1 17
Migration von Chrom (Cr) mg/kg 0,043 -
Migration von Chrom ll| mg/kg <0,1 460
Migration von Chrom VI mg/kg <0,053 0,053
Migration von Quecksilber (Hg) mg/kg <0,1 94
Migration von Blei (Pb) mg/kg <1 23
Migration von Antimon (Sb) mg/kg <1 560
Migration von Selen (Se) mg/kg <1 460

Probe 55276679001
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Hinweise:

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die genannten Proben. Die Entscheidungsregel fiir die Bewertung der Konformitét von Pri-
fergebnissen ist auf unserer Homepage zu finden unter:
https://www.dekra.de/media/entscheidunasregel-bewertung-konformitaet-pruefergebnise-d-v2-pdf.pdf
https://www.dekra.de/media/entscheidungsregel-bewertung-konformitaet-pruefergebnise-qb-v2.pdf

Eine auszugsweise Vervielfaltigung des Priifberichtes darf nur durch schrifliche Genehmigung des Priiflabors erfolgen. Chemikalien- und Materialblindwerte
werden bei der Ergebnisermittlung berticksichtigt. Die Lagerfrist der Proben betrégt, sofern nicht anders vereinbart, maximal 6 Monate ab Probeneingang
(Ausnahmen und spezifische Fristen sind in QMH geregelt).

Erkldrung:

a = akkreditiertes Prifverfahren, n = nicht akkreditiertes Priifverfahren,

Pa = Analyse im Partnerlabor (akkreditiertes Prufverfahren), Pn = Analyse im Partnerlabor (nicht akkreditiertes Prufverfahren),

Ha = Analyse im DEKRA Labor Halle (akkreditiertes Priifverfahren), Hn = Analyse im DEKRA Labor Halle (nicht akkreditiertes Prifverfahren)

SBa = Analyse im DEKRA Labor Saarbriicken (akkreditiertes Prifverfahren), SBn = Analyse im DEKRA Labor Saarbriicken (nicht akkreditiertes Priifverfah-

ren), B = Analyse im DEKRA Labor Bretten

Stuttgart, 24.10.2022

DEKRA Automobil GmbH
Labor fur Umwelt- und Produktanalytik
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