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Probe-Nr: 55245838001 |
| Probenbezeichnung: ' Farbe gelb 202 |
Probenart: HaImastejn _ | I|
iParameter ‘ Einheit | Ergebnis | Limit .Prijfverfahren :
Speichelechtheit ‘ Note | 5 | 5 | DIN53160-1 |
I' Schweiltechtheit Note | 5 | 5 | DIN 53160- 2
' Probe-Nr: 55245838002
| Probenbezeichnung: Farbe aprikot 400
|. Probenart: | Halmastein
' Parameter Einheit i Ergebnis Limit | Prifverfahren |
!Speichelechtheit " Note | 5 | 5 ' DIN 53160- 1
' SchweiRechtheit ' Note | 5 | 5 | DIN53160-2
Probe-Nr: 55245838003
| Probenbezeichnung: | Farbe hellrot 501
| Probenart: Halmastein
Parameter ‘ Einheit ‘ Ergebnis Limit |Priifverfahren
Speichelechtheit Note | 5 | 5  DIN53160-1
' Schweilechtheit Note | 5 | 5  DIN53160-2
' Probe-Nr: 55245838004
‘ Probenbezeichnung: : Farbe mittelblau 803
Probenart: | Halmastein |
Parameter Einheit | Ergebnis Limit lPrﬁfverfahren
' Speichelechtheit Note | 5 | 5 |DIN53160-1
‘ Schweiflechtheit l Note ‘ 5 ’ 5 ‘ DIN 53160- 2
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'Probe-Nr:
Probenbezeichnung:

_ Probenart:

| Parameter

| Speichelechtheit
' SchweiRechtheit

Probe-Nr:
; Probenbezeichnung:
; Probenart:
Parameter

'Speichelechtheit
SchweiRechtheit

| Probe-Nr:
‘ Probenbezeichnung:

Probenart:

Parameter

Holzschutzmittel gema EN 71-9

| Lindan

| Pentachlorphenol

55245838005
| Farbe mittelgriin 704

Halmastein

Einheit| Ergebnis |

Note |5 |
Note | 5 |

‘ 55245838006

‘ Farbe schwarz 960
Halmastein

Einheit = Ergebnis |
Note ‘ 5 .

! Note - 5
55245838007

‘ Holz

|

| Halmasteine

Einheit | Ergebnis ‘

| mgkg | <01
' mgkg | <05

‘-Cyﬂuthrin | mgkg | <10 ‘
! Cybermethrin | mglkg : <10 l
Deltamethrin ! mg/kg <10 |
Permethrin | mg/kg <10
Erarbeitet: DEKRA Automobil GmbH — Handwerkstr. 15 — 70565 Stultgart
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Limit
5
5

Limit

Limit

10
10
10
10

' Priifverfahren

}DIN 53160- 1
'DIN 53160- 2

Priifverfahren

'DIN 53160- 1
| DIN 53160- 2

‘ Priifverfahren

EN 71-9
'EN71-9
'EN 71-9
!EN 71-9
'EN71-9

'EN 71-9
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' Probe-Nr: | 55245838008

t +

; Probenbezeichnung: Farbe gelb 202 und Farbe aprikot 400

l Probenart: Farbe

|' | I

‘ Parameter | Einheit | Ergebnis l‘ Limit | Priifverfahren

‘ Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

 Naphthalin | 'mgkg | <02 | -

“Acenaphthylen ‘ mg/kg <0,2 | -

!"Acenaphthen ‘ mg/kg <0,2 | -

Fluoren mg/kg | <02 - i
Phenanthren | mg/kg < 0,2 | - ' |
fAnthracen Il mg/kg ‘ <0,2 ; - .

:Fluoranthen ‘ mg/kg <0,2 -

‘ Pyren ‘ mg/kg ’ <0,2 | .

| Benzo(a)anthracen mg/kg ] <0,2 -

mee | <oz |- EKososeoy
!Benzo(b)ﬂuoranthen | mg/kg <0,2 | - ‘ |
Benzo(k)fluoranthen | mglkg <02 | - ‘ |
‘ Benzo(a)pyren ' mg/kg <0,2 0,2 |

;Indeno(1,2,3-cd)pyren ! mg/kg <0,2 -
: Dibenzo(a,h)anthracen I mg/kg | <0,2 -

Benzo(g,h,i)perylen | mg/kg | <0,2 -

Benzo(e)pyren \ mg/kg ' <0,2 -

Benzo(j)fluoranthen | mg/kg | <0,2 -
 Summe 18 PAK | mgkg | <02 02 |
| Farbmittel gemiR EN 71-9 | | | :
Disperse Blue 1 mg/kg | <10 10 '
Disperse Blue 3 mgkg | <10 10

: Disperse Blue 106 ma/kg | <10 _. 10

IDisperse Blue 124 mg/kg < 10 [ 10 EN 71-9
! Disperse Yellow 3 | ma/kg | <10 10 J

Disperse Orange 3 mg/kg <10 10 '

Disperse Orange 37/76 mg/kg | <10 10
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Disperse Red 1
| Basic Red 9

|
'Basic Violet 3
' Acid Red 26
iAcid Violet 49

Basic Violet 1

‘ Solvent Yellow 1
Solvent Yellow 2

 Solvent Yellow 3

mg/kg

mg/kg

: mg/kg ':

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg [

' mg/kg

mg/kg

Primare aromatische Amine geman EN 71-9

| Benzidin

| 2-Naphthylamin

| 4-Chloranilin
'3,3-Dichlorbenzidin

' 3,3'-Dimethoxybenzidin

| 3,3-Dimethylbenzidin

| 2-Toluidin

| 2-Methoxyanilin (o-Anisidin)

| Anilin

| mg/kg

mg/kg :

mg/kg
mg/kg

mg/kg ‘
mg/kg :

. ma/kg

mg/kg
mg/kg

|
|

| Migration bestimmter Elemente gemaR EN 71-3

Migration von Nickel (Ni)

Migration von Aluminium (Al)

| Migration von Mangan (Mn)
‘ Migration von Zinn (Sn)
Migration von Organozinn
.Migration von Strontium (Sr)
Migration von Zink (Zn)

i Migration von Cobalt (Co)
Migration von Kupfer (Cu)

Migration von Bor (B)
' Migration von Arsen (As)

i Migration von Barium (Ba)

Migration von Cadmium (Cd)

mg/kg

1

mg/kg |

mg/kg
mg/kg
mg/kg

|

mg/kg :

mg/kg

mg/kg |

mg/kg

mg/kg |

mg/kg ‘

mg/kg

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10

<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

2
<1
<0,1
<1
<1
<0,1
1

mg/kg‘ <0,1

10
10 ‘

10 |

10 |

10 |EN71-9
10 |

10

10

EN 71-9 (GC-
| MS/HPLC)

(SN S RS, NS, RIS NG NN G) NG NG |

] 930
| 70.000
| 15.000 |

| 180.000 |

12

56.000

| 46.000 |DIN EN 71-3: 2013
30
- 7.700
| 15.000
4
| 18.750 *
-
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i Migration von Chrom (Cr) mg/kg <0,1 - |

| Migration von Chrom |11 (Crlll) mg/kg <0,1 460

| Migration von Chrom VI (CrVI) mg/kg <01 0,2

: Migration von Quecksilber (Hg) ! mg/kg | <0,1 94 * DIN EN 71-3: 2013

' Migration von Blei (Pb) mg/kg : <1 160 *

| Migration von Antimon (Sb) . mg/kg | <1 . 560~

| Migration von Selen (Se) ’ mg/kg <1 Jl 460

e Abweichend davon gelten in Deutschland Vorerst die bisherigen Grenzwerte fur folgende Elemente:
Antimon: 60 mg/kg, Arsen: 25 mg/kg, Barium: 1.000 mg/kg, Blei: 90 mg/kg, Quecksilber: 60 mg/kg

Probe-Nr: 155245838009

 Probenbezeichnung: _' Farbe hellrot 501 und Farbe mittelblau 803

| Probenart: l Farbe

lParameter i Einheit | Ergebnis ‘ Limit |Priifverfahren
: : !

‘ Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

‘ Naphthalin ! mg/kg | 0,2 -
| | ,-
Acenaphthylen ' mghkg | <02 -
fAcenaphthen . mg/kg f <0,2 i -
‘ Fluoren . mg/kg < 0,2 ‘ -
i Phenanthren E mg/kg <0,2 -
Anthracen " mg/kg <0,2 -
Fluoranthen mg/kg <0,2 -
Pyren mgkg | <02 © |ZEK 01.4-08 (GS)/
‘ Benzo(a)anthracen mg/kg <0,2 - QMA 2001.1284
| Chrysen . mg/kg <0,2 -
Benzo(b)fluoranthen : mg/kg <02 | -
[ Benzo(k)fluoranthen | mg/kg < 0,2 i -
| Benzo(a)pyren | mg/kg | <0,2 . 0,2
!Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg : <0,2 : -
' Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ‘ <0,2 -
. Benzo(g,h,i)perylen | mg/kg | <02 | - l
Erarbeitet: DEKRA Automobil GmbH — Handwerksir. 15 — 70565 Stultgarl
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Benzo(e)pyren mg/kg <0,2 - |
| Benzo(j)fluoranthen mg/kg <0,2 - élafo‘o;og}o?z(g 48) / |
'Summe 18 PAK | mg/kg ' 0,2 0,2 : :
Farbmittel gemaR EN 71-9 |
Disperse Blue 1 i mg/kg | <10 10 |
Disperse Blue 3 ' mgkg | <10 | 10 '
‘ Disperse Blue 106 | mg/kg ‘ <10 | 10
Disperse Blue 124 | mglkg <1010 |
| Disperse Yellow 3 | mg/kg | <10 ! 10 !
'Disperse Orange 3 ‘ mg/kg | <10 : 10 |
Disperse Orange 37/76 mgkg | <10 | 10

Disperse Red 1 . mg/kg . <10 | 10 |EN 719
| Basic Red 9 mg/kg <10 10
'Basic Violet 1 ' mgkg @ <10 10
Basic Violet 3 : mgkg | <10 10
' Acid Red 26 | mg/kg | <10 10 |
' Acid Violet 49 mgkg | <10 10 |

Solvent Yellow 1 ' mglkg <10 10
' Solvent Yellow 2 ‘ mg/kg | <10 10 I
' Solvent Yellow 3 | mglkg | <10 10
i Primare aromatische Amine gemaf E_.N 71-9 | |
: Benzidin | mg/kg <5 5 |
| 2-Naphthylamin mg/kg <5 5 ‘
i4-ChIorani|in | mg/kg ‘ <5 5 ‘
i3,3'—Dichlorbenzidin b mg/kg | <5 5 :

3,3'-Dimethoxybenzidin | mg/kg <5 5 | I\Eﬂl\é/ﬁF—)ﬁéC;C- |

3,3'-Dimethylbenzidin mg/kg <5 5
' 2-Toluidin mgkg | <5 5 |
i2-MethoxyaniIin (o-Anisidin) mg/kg | <5 5 |
Anilin | mgkg | <5 5

Migration bestimmter Elemente geman EN 71-3
;Migration von Nickel (Ni) | mg/kg | <1 930 | DIN EN 71-3: 2013
Erarbeitet: DEKRA Automobil GmbH — Handwerkstr. 15 — 70565 Stuttgart
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| Migration von Aluminium (Al) | mg/kg 21 70.000
Migration von Mangan (Mn) | mg/kg <1 15.000
I Migration von Zinn (Sn) i mg/kg : <1 180.000 |
' Migration von Organozinn | mg/kg <2 12 |
Migration von Strontium (Sr) | mg/kg ‘ 2 | 56.000
. Migration von Zink (Zn) | mg/kg | <1 | 46.000 {
| Migration von Cobalt (Co) | mg/kg o< 0,1 130 l
' Migration von Kupfer (Cu) | mg/kg | <1 7.700
Migration von Bor (B) mg/kg ‘r <1 ‘ 15.000 |
 Migration von Arsen (As) | mgkg | <01 | 47* |DINEN71-3:2013
Migration von Barium (Ba) . mg/kg ‘ <1 [ 18.750 * |
Migration von Cadmium (Cd) | mg/kg < 0,1 17
Migration von Chrom (Cr) mg/kg <0,1 -
| Migration von Chrom Il (Crlll) mg/kg <0,1 460 |
Migration von Chrom VI (CrVI) "mgkg | <01 | 02 | ‘
| Migration von Quecksilber (Hg) | mg/kg i <0,1 } 94 * ‘
IMigration von Blei (Pb) | mg/kg <1 | 160 * i
i Migration von Antimon (Sb) : mg/kg | <1 I 560 * |
Migration von Selen (Se) ' mg/kg ‘ <1 460 '

1 1 1
* Abweichend davon gelten in Deutschland vorerst die bisherigen Grenzwerte fiir folgende Elemente:
Antimon: 60 mg/kg, Arsen: 25 mg/kg, Barium: 1.000 mg/kg, Blei: 90 mg/kg, Quecksilber: 60 mg/kg

Probe-Nr: | 55245838010

Probenbezeichnung: | Farbe mittelgriin 704, schwarz 960 und weil® 100
 Probenart: _i Farbe

Parameter Einheit‘ Ergebnis Limit |Priifverfahren
J :

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin | mglkg <02 2
II Acenaphthylen ‘ mg/kg < 0,2 -
iAcenaphthen '. mg/kg ‘ <0,2 - éﬁ;ogogf?z(g 48)/
‘ Fluoren mg/kg <0,2 -
.Ph.enanthren | mg/kg ‘ 0,2 ‘ -
Erarbeitel: DEKRA Automobil GmbH — Handwerkstr. 15 — 70565 Stultgart
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:Anthracen | mg/kg ‘ <0,2 l -
i Fluoranthen ‘ mgkg | <02 -
iPyren ‘ mg/kg | <0,2 ‘ -
| Benzo(a)anthracen | mg/kg <0,2 | -
‘rChrysen mg/kg r <0,2 l' -
' Benzo(b)fluoranthen mg/kg | < 0,2 -
| Benzo(k)fluoranthen | mg/kg < 0,2 - ZEK 01.4-08 (GS)/
|' Benzo(a)pyren ‘ mg/kg i <0,2 : 0,2 QMA 2001.1284
' Indeno(1,2,3-cd)pyren | mg/kg | < 0,2 : -
Dibenzo(a,h)anthracen I mg/kg ‘ <0,2 -
Benzo(g,h,i)perylen . mg/kg < 0,2 -
Benzo(e)pyren 1' mg/kg | <0,2 -
' Benzo(j)fluoranthen mg/kg < 0,2 -
' Summe 18 PAK mg/kg 0,2 0,2
‘ Farbmittel gemaB EN 71-9
‘Disperse Blue 1 | mg/kg | <10 10
| Disperse Blue 3 mg/kg <10 10
'Disperse Blue 106 . mg/kg ]| <10 10
iDisperse Blue 124 . mg/kg < 10 10
| Disperse Yellow 3 | mg/kg <10 10
| Disperse Orange 3 t mg/kg <10 | 10
i Disperse Orange 37/76 ‘ ma/kg <10 | 10
iDisperse Red 1 I mg/kg <10 10
_ | EN 71-9
| Basic Red 9 | mg/kg <10 10
Basic Violet 1 mgkg | <10 10
Basic Violet 3 " mglkg <10 10
Acid Red 26 mg/kg <10 10
| Acid Violet 49 mg/kg <10 10
iSoIvent Yellow 1 mg/kg <10 10
‘ Solvent Yellow 2 mg/kg <10 [ 10
‘ Solvent Yellow 3 mg/kg | <10 ’ 10
Erarbeitet: DEKRA Automobil GmbH — Handwerkstr, 15 — 70565 Stultgart
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Primare aromatische Amine gemag EN 71-9

Benzidin ‘ mg/kg <5 ‘ 5
2-Naphthylamin mg/kg | <5 ‘ 5

| 4-Chloranilin  mgkg | <5 | 5 ‘
I3,3'-Dich|orbenzidin - mg/kg : <5 5
'3,3'Dimethoxybenzidin | mgkg = <5 | 5
'3,3-Dimethylbenzidin ' mgkg @ <5 5
2-Toluidin mgkg = <5 5

| 2-Methoxyanilin (0-Anisidin) - mg/kg i <5 5 ‘
' Anilin mgkg | <5 5
| Migration bestimmter Elemente geméiﬁ EN 71-3 |
' Migration von Nickel (Ni) - mglkg | <1 930

! Migration von Aluminium (Al) ‘ mg/kg |[ 45 ‘ 70.000
Migration von Mangan (Mn) . mg/kg i <1 15.000
Migration von Zinn (Sn) - mg/kg | <1 - 180.000 ‘
i Migration von Organozinn i mg/kg <2 12 ‘
| Migration von Strontium (Sr) mg/kg | 3 56.000 |
 Migration von Zink (Zn) C mgkg | <1 ‘ 46.000 |
I Migration von Cobalt (Co) mg/kg i <01 | 130

| Migration von Kupfer (Cu) . mg/kg | <1 7.700
:Migration von Bor (B) | mg/kg ‘ <1 15.000

| Migration von Arsen (As) | mg/kg < 0,1 47 *

' Migration von Barium (Ba) | mglkg ‘ <1 | 18.750*
Migration von Cadmium (Cd) | mg/kg } <01 | 17

| Migration von Chrom (Cr) | mg/kg | <01 ‘ -
Migration von Chrom IlI (Crlll) | mg/kg | <0,1 | 460 |
Migration von Chrom VI (CrVI) mg/kg | <0,1 0,2 ‘
Migration von Quecksilber (Hg) | mg/kg | <0,1 94+ |
| Migration von Blei (Pb) i mg/kg ‘ <1 ! 160 *

| Migration von Antimon (Sb) - mg/kg <1 . 560 *

; Migration von Selen (Se) | mgkg | <1 | 460

EN 71-9 (GC-
MS/HPLC)

DIN EN 71-3: 2013

* Abweichend davon gelten in Deutschland Vorerst die bisherigen Grenzwerte fir folgende Elemente:
Antimon: 60 mg/kg, Arsen: 25 mg/kg, Barium: 1.000 mg/kg, Blei: 90 mg/kg, Quecksilber: 60 mg/kg

Erarbeilel: DEKRA Automobil GmbH — Handwerkslr. 15 — 70565 Stuttgart
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Ergebnis:
Alle untersuchten Proben (geférbte Halmasteine) sind speichel- und schweif3echt.

In den untersuchten Proben wurden keine Holzschutzmittel, keine Farbmittel und keine primare
aromatische Amine nachgewiesen.

Bei den Proben 55245838009 und 55245838010 wurden geringe Konzentrationen an polyzykli-
schen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) nachgewiesen. Die detektierten PAK (Naphthalin
und Phenanthren) gehdren nicht zu den kanzerogenen PAK und sind als nicht problematisch an-
zusehen. Die im Dokument ZEK 01.4-08 festgelegten Grenzwerte gelten bei der Vergabe des GS-
Zeichens.

Die gemessenen nach EN 71-3: 2013 Konzentrationen an Schwermetallen liegen jeweils unter den
entsprechenden Grenzwerten.

apr:kot 400
hellrot 501 . 'f“ﬁelblau 803

Farbe gelb 202 Farbe aprikot 400 Farbe hellrot 501 Farbe mittelblau 803

‘ChWarz 960

Mittelgriin 704

Farbe mittelgriin 704 Farbe schwarz 960 Farbe weif3 100
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Hinweise:

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die genannten Proben, Eine auszugsweise Vervielfaitigung des Prifberichtes darf nur durch
schriftiche Genehmigung des Priiflabors erfolgen. Chemikalien- und Materialblindwerte werden bei der Ergebnisermittlung beriicksichtigt. Die Lagerfrist der
Proben betragt, sofern nicht anders vereinbart, entsprechend QMV 5.8 maxima!l 6 Monate ab Probeneingang (Ausnahmen und spezifische Fristen sind in QMY
5.8 beschrieben). Eine Indizierung der Prifberichtsnummer nach der Jahreskennung (z.B. /12) bedeutet eine neue Version des Prifberichts. In diesem Fall ersetzt
dieser Prifbericht den Prifbericht mit der um 1 verringerten Indizierung bzw. den Prifbericht ohne Indizierung.

Stuttgart, 16. August 2013

DEKRA Automobil GmbH
Labor fur Umwelt- und Produktanalytik
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